NERER

COAT
HYDROCOLOR Préparation du fond

Impression Finition

Tuile Egrenage Premiere couche dilué a 5-10% d’eau 2 couches de NEPER TOITURE
Tuile bét Dégraissage au NET TOITURE si forte porosité du support 6 H entre chaque couche (*)
uile beton Suppression des mousses NET TOITURE, Fonds douteux: NEPERTEX
ringage, séchage
Amian imen Egrenage Fixateur type NEPERTEX 2 couches de NEPER TOITURE
F-: tecc et t Dégraissage au NET TOITURE 6 H entre chaque couche (*)
1Dro Limen Suppression des mousses NET TOITURE,
ringage, séchage
Bois et dérivés neufs Poncage, Décapage 2 couches de NEPER TOITURE
Dépoussiérage 6 H entre chaque couche (*)
Tole peinte Pongage ou décapage 2 couches de NEPER TOITURE
Dépoussiérage 6 H entre chaque couche (*)
Ardoise Poncage Fixateur type NEPERTEX 2 couches de NEPER TOITURE
Dépoussiérage 6 H entre chaque couche (*)
Galva neuf et ancien Dérochage au PASSIVATOR, rincage, 2 couches de NEPER TOITURE
séchage 6 H entre chaque couche (*)

(*) COAT et HYDROCOLOR: nous consulter

RUST Préparation du fond Impression Finition

Bardage métallique Nettoyage haute pression avec 2 couches de NEPER RUST

- z . dégraissant et passivant 6 H entre chaque couche
UCREL TR CTT M passIvATOR, Dépoussiérage, séchage

Bardage métalique  |Netsuie it O e et e

Bois et dérivés neufs Poncage, Décapage 2 couches de NEPER RUST

Dépoussiérage 6 H entre chaque couche

Tole peinte Poncage ou décapage, 2 couches de NEPER RUST

Dépoussiérage 6 H entre chaque couche

Galva neuf et ancien Dérochage au PASSIVATOR, rincage, 2 couches de NEPER RUST

séchage 6 H entre chaque couche
COULEUR DENOMINATION FINITION
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